Descripcion:
Alpha-Crown® es un material provisorio de autocurado basado en polimero para coronas y
puentes con fluorescencia que permite realizar restauraciones provisorias naturalmente
estéticas y de aspecto real. El disefio del embalaje Automix permite mezclar
automaticamente el contenido del cartucho de camara doble para reducir
considerablemente el tiempo del procedimiento en el consultorio. Alpha-Crown® contiene
23 % por volumen de una mezcla de rellenos radiopacos (bario, aluminio, silicato, cuarzo y
silice), con una gama tamario de particulas de 1 a 20 micras, que facilita la identificacion en
radiografias. Alpha-Crown® esta disponible en cuatro tonos Vita* (A1, A2, A3, B1) y lejia.
Se generan menos de 6 °C durante la polimerizacion a partir de una muestra de 100 mm® de
Alpha-Crown®.
Indicaciones de uso:
Alpha-Crown® esta destinado al uso en coronas y puentes provisorios, incrustaciones y
recubrimientos provisorios y restauraciones provisorias de largo plazo.
Cumple con los requisitos de la norma ISO 10477:2004.
La norma ISO 10477 no cubre la aplicacion de estos materiales basados en polimero
para coronas y puentes en zonas de soporte de tensién en dientes posteriores. El
material provisorio de autocurado basado en polimero para coronas y puentes es un
material basado en polimero para coronas y puentes de tipo 1, clase 1.
Contraindicacién:
Alpha-Crown® esté contraindicado en pacientes con antecedentes de reaccion alérgica
aguda alasresinas acrilicas.
Precauciones generales:
Laley federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a un dentista o a solicitud
deeste.
Revise las instrucciones y la ficha de datos de seguridad
(www.dentaltech.com/resource) antes de iniciar el tratamiento. Utilice el producto
unicamente segun las indicaciones.
Cuando utiliza un nuevo cartucho por primera vez, extraiga una cantidad de material del
tamario de una arveja para garantizar un flujo parejo, y luego descartela. Asegurese de
evitar la contaminacién cruzada de las pastas, ya que puede producir el fraguado dentro
del cartucho.
Las puntas de mezcla son desechables y estan disefiadas para un solo uso.
Deje siempre la punta de mezcla en su lugar después de usarla. Servira de tapa del
cartucho.
Reacciones adversas:
Alpha-Crown® contiene monémeros polimerizables que pueden producir sensibilizacion
cutanea (dermatitis alérgica por contacto) en personas susceptibles. Lave bien con agua 'y
jabon después del contacto. Sise produce esta reaccion, descontintie el uso.
Instrucciones de uso:
. Antes de la preparacion o extraccion del diente, tome una impresion inicial con silicona,
alginato o materiales de impresion termoplasticos. Afin de proporcionar volumen para el
posterior acabado de la restauraciéon provisoria, recorte el exceso gingival entre los
dientes de la impresién. En las zonas molares con dientes ausentes, el tallado en las
zonas interproximales deberia crear un reborde para el contacto pontico entre los
dientes preparados.

Realice las extracciones necesarias y prepare los dientes colindantes.

. Seque los pilares. Si lo desea, puede recubrir los pilares y el tejido preparados con una
capa finade vaselina para facilitar la separacion.

. Deje secar al aire la impresion y comience a colocar Alpha-Crown® en el relleno de la

impresion o matriz desde la parte inferior (superficie oclusal) hasta la parte superior

(gingival). Mantenga la punta de mezcla sumergida en el material mientras lo coloca para

evitar que se formen burbujas de aire.

Introduzca la impresién o matriz, rellenada con Alpha-Crown®, en los préximos 45

segundos sobre el diente preparado ejerciendo una presion constante y uniforme, y

sujétela con firmeza.

. Retirela de la boca después de que hayan transcurrido aproximadamente entre 1 minuto
y 45 segundos y 2 minutos y 15 segundos (desde el comienzo de la mezcla). En este
punto, el material sera elastico y podra retirarse faciimente sin que se deforme.

. Alpha-Crown® fraguara en 3 minutos méas. Para reducir el tiempo de fraguado, se puede
colocar el material dentro de una taza de agua caliente (50 °C [122 °F]) durante 30
segundos.

. Retire el material de la impresiéon o matriz. El barrillo dentinario para la inhibicién del
oxigeno puede retirarse facilmente frotando con alcohol.

. Si es necesario realizar recortes, se les puede dar forma a los materiales provisorios con
fresas o discos de acrilico lentos. Ajuste la oclusién y las aberturas de la boca con fresas
de diamante para acabado de alta velocidad. Realice el pulido con materiales
convencionales.

10. Cemente la restauracion provisoria acabada con cemento provisorio Alpha-TCEM™
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Reparaciones de restauraciones provisorias:

Cavidades o adicion de margenes cortos:

1. Enjuague y deje secar al aire la restauracion provisoria.

2. Dé aspereza a la superficie que se va areparar con una fresa de diamante.

3. Retire todo el polvo de la superficie y frote con alcohol.

4. Aplique el adhesivo de cementado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Aplique compuesto fluido de fotocurado Alpha-Flow® del tono adecuado en la
reparacion y fotocure de acuerdo con las instrucciones.

6. Realice el acabado y ajuste seguin sea necesario.

Fractura:

1. Repitalos pasos 1 a4 descritos anteriormente.

2. Coloque una nueva mezcla de Alpha-Crown® en todas las superficies.

3. Mantenga unidas las superficies durante 2 minutos y 30 segundos.

4. Espere 5 minutos y 30 segundos antes de recortar o retirar el exceso de material.

Almacenamiento:

Se recomienda su refrigeracion. Las condiciones de almacenamiento recomendadas

sonde 2 °C (36 °F) a 27 °C (80 °F), y se debe dejar el producto a temperatura ambiente

antes de usarlo (23 °C [73 °F]). No congele el producto. Consulte la fecha de vencimiento

enlaparte exterior del envase.

Mantenga el envase cerrado cuando no lo utilice.

* Vita es una marca registrada de VITA AZAHNFABRIK H. Rauter GmbH & Co. KG
Germany.

Descrizione:

Alpha-Crown® & un materiale composito temporaneo autopolimerizzante a base

polimerica per corone e ponti che, grazie alla sua fluorescenza, pud essere utilizzato per

protesi provvisorie con risultati naturali e realistici sul piano estetico. Il design della
confezione Automix provvede alla miscelazione automatica dei componenti contenuti nella
cartuccia a due camere, garantendo una considerevole riduzione dei tempi necessari al

trattamento in studio. Alpha-Crown® & costituito per il 23% in volume di una miscela di

riempitivi radiopachi (silicati di bario e alluminio, quarzo e silice) con particelle di dimensioni

comprese tra 1 e 20 micron, che lo rendono faciimente individuabile nelle radiografie.

Alpha-Crown® & disponibile in quattro colori Vita* (A1; A2; A3; B1) e candeggina. Durante la

polimerizzazione di un campione di Alpha-Crown® da 100 mm’ 'aumento di temperatura &

inferiore ai 6 °C.

Indicazioni perl'uso:

Alpha-Crown® & pensato per I'utilizzo in corone e ponti provvisori, inlay e onlay provvisori

e protesi provvisorie a lungo termine.

Conforme ai requisiti previsti dalla norma ISO 10477:2004

La norma ISO 10477 non copre I'applicazione di questi materiali a base polimerica per

corone e ponti nelle zone sottoposte a sollecitazioni elevate nei settori dentali posteriori. I

materiale composito temporaneo autopolimerizzante per corone e ponti € un materiale

per corone e ponti a base polimerica ditipo 1 e diclasse 1.

Controindicazione:

Alpha-Crown® & controindicato nei pazienti che abbiano manifestato gravi reazioni

allergiche alle resine acriliche.

Precauzioni generali:

Lalegge federale degli Stati Uniti consente la vendita del prodotto soltanto ai dentisti o su

loro prescrizione.

Leggere le istruzioni e la scheda dei dati di sicurezza (SDS)

(www.dentaltech.com/resource) prima di iniziare il trattamento. Utilizzare soltanto come

indicato.

La prima volta che si utilizza una nuova cartuccia, estrudere una quantita di materiale

delle dimensioni di un pisello (da gettare subito dopo) per assicurarsi che il flusso sia

uniforme. Fare attenzione a evitare la contaminazione crociata delle paste poiché
potrebbero indurirsi all'interno della cartuccia.

Le punte di miscelazione sono monouso e devono essere utilizzate su un solo paziente.

« Dopo I'uso non rimuovere mai la punta di miscelazione. Servira come tappo della

cartuccia.

Reazione avversa:

Alpha-Crown® contiene monomeri polimerizzabili che possono provocare

sensibilizzazione cutanea (dermatite allergica da contatto) negli individui predisposti. Dopo

il contatto lavare accuratamente con acqua e sapone. In caso di reazione allergica

interrompere ['uso.

Istruzioni perl'uso:

. Prima della preparazione o estrazione del dente prendere un'impronta preliminare con

silicone, alginato o materiale termoplastico per impronte. Per aggiungere volume in vista

di una finitura successiva del restauro provvisorio eliminare dall'impronta I'eccesso

interdentale gengivale. Nelle regioni molari prive di denti la scanalatura presente nelle

aree interprossimali deve creare un bordo in rilievo per garantire il contatto dell'elemento
intermedio della protesitrai denti preparati.

Eseguire tutte le estrazioni necessarie e preparare i monconi.

. Asciugare i monconi preparati. E possibile, se si desidera, rivestire i monconi preparati e il
tessuto con un sottile strato di vaselina per facilitare il distacco.

. Asciugare con aria l'impronta e iniziare a erogare Alpha-Crown® nellimpronta o nella
matrice, iniziando a riempirla dal fondo (superficie occlusale) e procedendo verso la cima
(gengivale). Per evitare la formazione di bolle d'aria lasciare la punta di miscelazione
immersa nel materiale durante |'erogazione del materiale stesso.

. Entro 45 secondi inserire I'impronta o la matrice riempita con Alpha-Crown® al di sopra
dei denti preparati applicando una pressione costante e uniforme, quindi mantenerla in
posizione saldamente.

. Rimuoverla dalla bocca quando €& trascorso un tempo compreso approssimativamente
tra 1 minuto e 45 secondi e 2 minuti e 15 secondi misurati dall'inizio della miscelazione. In
questa fase il materiale sara elastico e potra essere rimosso facilmente senza
deformarsi.

. Alpha-Crown® impieghera ancora 3 minuti per indurirsi completamente. Per ridurre il

tempo di posa € possibile collocare il materiale in una tazza di acqua calda (50 °C/122 °F)

per 30 secondi.

Rimuovere il materiale dall'impronta o dalla matrice. Si pu6 rimuovere facilmente lo strato

diinibizione ossidativa strofinando con una salvietta inumidita con alcol.

. Se & necessaria una riduzione & possibile sagomare i materiali temporanei con frese e
dischi acrilici utilizzati a bassa velocita. Rifinire occlusioni ed embrasure della bocca con
frese diamantate per finitura ad alta velocita. Lucidare con materiali convenzionali.

10. Una volta completata la protesi provvisoria, cementarla con il cemento temporaneo

Alpha-TCEM™ NE.

Esecuzione di riparazioni su protesi temporanee:

Spaziature o aggiunte su margini corti:

. Sciacquare e asciugare all'aria la protesi temporanea.

. Con una fresa diamantata rendere la superficie ruvida per prepararla allariparazione.

. Rimuovere tutta la polvere presente in superficie e strofinare con una salvietta inumidita
conalcol.

. Applicare I'adesivo dibonding secondo le istruzioni del produttore.

. Applicare sulla riparazione il composito flowable fotopolimerizzabile Alpha-Flow® del
colore adatto e fotopolimerizzare secondo le istruzioni.

. Rifinire e aggiustare secondo necessita.

Frattura:

1. Ripetere i passida 1 a4 del procedimento illustrato sopra.

2. Distribuire Alpha-Crown®, appena miscelato, su tutte le superfici.

3. Tenere unitii pezzi per 2 minuti e 30 secondi.

4. Attendere 5 minuti e 30 secondi prima di tagliare o rimuovere il materiale in eccesso.

Conservazione:

Si raccomanda la refrigerazione. La temperatura di conservazione consigliata &

compresa tra 2 °C/36 °F e 27 °C/80 °F; prima dell'uso il prodotto deve essere portato a

temperatura ambiente (23 °C/73 °F). Non congelare. Consultare la data di scadenza

sulla confezione esterna.

Tenere il contenitore chiuso quando non si utilizza il prodotto.
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Vita & un marchio commerciale registrato di VITA AZAHNFABRIK H. Rauter GmbH &
Co.KG Germany

Beschreibung:

Alpha-Crown® ist ein selbsthértendes polymerbasiertes provisorisches Kronen- und

Briickenmaterial mit Fluoreszenz, das nattirliche, lebensechte Provisorien erméglicht. Das

Automix-Verpackungsdesign bietet automatisches Mischen von der

Zweikammerkartusche, um die Prozesszeit in der Praxis erheblich zu reduzieren. Alpha-

Crown® enthalt 23 Volumenprozent eines Gemischs (Barium-Alumino-Silikat, Quarz und

Silica) von réntgendichten Fiillstoffen mit einem PartikelgroBenbereich von 1 bis 20 Mikron

zwecks einfacher Identifizierung auf Réntgenaufnahmen. Alpha-Crown® ist in vier Vita*-

Farbtonen (A1, A2, A3, B1) und bleichen erhaltlich. Weniger als 6 °C wurden wéhrend der

Polymerisation einer 100-mm°®-Probe von Alpha-Crown® erzeugt.

Indikationen:

Alpha-Crown® ist fiir die Verwendung in provisorischen Kronen und Briicken,

provisorischen Inlays und Onlays sowie Langzeitprovisorien vorgesehen.

Erfullt die Anforderungen der ISO 10477:2004

Die Norm ISO 10477 behandelt nicht die Anwendung dieser polymerbasierten Kronen-

und Briickenmaterialien fir belastete Bereiche im Seitenzahnbereich. Selbstheilendes

provisorisches Kronen- und Briickenmaterial ist ein Kronen- und Briickenmaterial auf

Polymerbasis des Typs 1, Klasse 1.

Kontraindikationen:

Alpha-Crown® ist bei Patienten mit schweren allergischen Reaktionen auf Acrylharze

kontraindiziert.

Al ine Vor

GemaR US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch Zahnarzte oder auf deren

Anordnung abgegeben werden.

Die Gebrauchsanweisung und das SDS (www.dentaltech.com/resource) vor der

Behandlung durchlesen. Nur geméaR den Anweisungen verwenden.

Beim ersten Gebrauch einer neuen Patrone eine erbsengroe Materialmenge

auspressen und entsorgen, um einen gleichméaRigen Fluss sicherzustellen. Darauf

achten, eine Kreuzkontamination zwischen den Pasten zu vermeiden, da es innerhalb
der Patrone zu einer Aushartung kommen kann.

Die Mischspitzen sind zum einmaligen Gebrauch an einem einzigen Patienten bestimmt.

Die Mischspitze nach dem Gebrauch nicht entfernen. Sie dient als Patronenverschluss.

Unerwiinschte Reaktionen:

Alpha-Crown® enthélt polymerisierbare Monomere, die bei empfindlichen Personen eine

Hautsensibilisierung (allergische Kontaktdermatitis) verursachen kénnen. Nach Kontakt

grundlich mit Wasser und Seife waschen. Wenn eine solche Reaktion auftritt, Gebrauch

einstellen.

Gebrauchsanweisung:

. Vor der Zahnpraparation oder -extraktion eine priméare Abformung mit Silikon, Alginat

oder thermoplastischem Abformmaterial vornehmen. Um das Volumen fir die spatere

Fertigstellung der provisorischen Rekonstruktion bereitzustellen, das tberschiissige

Material zwischen den Zahnen von der Abformung abschneiden. In den

Molarenbereichen mit fehlenden Zahnen sollte das Schneiden in den interproximalen

Bereichen einen Kamm fiir den Pontic-Kontakt zwischen den vorbereiteten Zahnen

schaffen.

Alle notwendigen Extraktionen durchfiihren und die angrenzenden Z&hne préparieren.

. Die praparierten Abutments trocknen. Bei Bedarf kénnen die préparierten Abutments und

das Gewebe zur einfacheren Trennung leicht mit Vaseline beschichtet werden.

Den Abdruck an der Luft trocknen lassen und beginnen, Alpha-Crown® von unten

(okklusal) bis oben (gingival) in die Abdruck- oder Matrixfullung abzugeben. Die

Mischspitze beim Abgeben in das Material eingetaucht lassen, damit sich keine

Luftblasen bilden.

. Die mit Alpha Crown® gefiillte Abformung oder Matrix innerhalb von 45 Sekunden
gleichméaRig auf den praparierten Zahn aufsetzen und festhalten.

. Nach ca. 1 Minute und 45 Sekunden bis 2 Minuten und 15 Sekunden (ab Beginn des
Mischens) aus dem Mund entfernen. In diesem Stadium ist das Material elastisch und
kann ohne Verformung leicht entfernt werden.

. Alpha-Crown® hartet in 3 zusétzlichen Minuten aus. Eine schnellere Abbindezeit kann
erreicht werden, indem das Material 30 Sekunden in eine Tasse heiles Wasser (50
°C/122 °F) gegeben wird.

. Das Material aus der Abformung oder der Matrix nehmen. Die sauerstoffinhibierende
Schmierschicht kann leicht durch Abwischen mit Alkohol entfernt werden.

. Wenn ein Beschneiden erforderlich ist, kénnen die provisorischen Materialien mit
langsamen Acrylgravuren und -scheiben geformt werden. Die Okklusion und Einziehung
im Mund mit Hochgeschwindigkeits-Finierdiamantbohrern anpassen. Mit
herkémmlichen Materialien polieren.

10. Die fertige provisorische Rekonstruktion mit Alpha-TCEM™ NE provisorischem

Zement zementieren.

Durchfiihren von Reparaturen an provisorischen Rekonstruktionen:

Liicken oder Hinzufiigen zu kurzen Réandern:

1. Die provisorische Rekonstruktion spiilen und an der Luft trocknen.

2. Die zu reparierende Fléche mit einem Diamantbohrer anrauen.

3. Jeglichen Oberflachenstaub entfernen und mit Alkohol abwischen.

4. Haftkleber geméaR den Anweisungen des Herstellers auftragen.

5. Den passenden Farbton des Alpha-Flow® lichthartenden flieRfahigen Komposits auf die

Reparatur- und Lichthartung geméaf den Anweisungen auftragen.

6. Fertigstellen und nach Bedarf anpassen.

Fraktur:

1. Die obigen Schritte 1 bis 4 wiederholen.

2. Eine frische Mischung von Alpha-Crown® auf alle Oberflachen auftragen.

3. 2Minuten und 30 Sekunden zusammenhalten.

4. 5 Minuten und 30 Sekunden warten, bevor tiberschiissiges Material abgeschnitten oder

entfernt wird.

Lagerung:

Gekiihlte Lagerung wird empfohlen. Das Material zwischen 2 °C und 27 °C (36 °F und 80

°F) lagern und vor der Verwendung auf Raumtemperatur (23 °C [73 °F]) erwarmen

lassen. Nicht einfrieren. Das Verfallsdatum ist auf der Auenverpackung aufgedruckt.

Behalter bei Nichtgebrauch verschlossen halten.
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Vita ist eine eingetragene Marke der VITAAZAHNFABRIK H. Rauter GmbH & Co. KG
Deutschland

Description:

Alpha-Crown® is a self-cure polymer-based temporary crown & bridge material with

fluorescence which allows for naturally aesthetic, life-like temporaries. The Automix

packaging design provides automatic mixing from the dual chambered cartridge to greatly
reduce in-office procedure time. Alpha-Crown® contains 23% by volume of a blend

(barium-alumino-silicate, quartz and silica) of radiopaque fillers, with a particle size range of

1 to 20 micron, for easy identification in radiographs. Alpha-Crown® is available in four

Vita* shades (A1, A2, A3, B1) and Bleach. Less than 6°C generated during polymerization

froma 100mm’ sample of Alpha-Crown®.

Indications for Use:

Alpha-Crown® is intended for use in temporary crowns and bridges, temporary inlays

and onlays, and long term temporaries.

Fulfills the requirements of ISO 10477:2004

ISO 10477 does not cover the application of these polymer-based crown and bridge

materials for stress-bearing areas in posterior teeth. Self-Cure Temporary Crown &

Bridge Materialis a Type 1, Class 1 polymer-based crown & bridge material.

Contraindication:

Alpha-Crown® is contraindicated in patients with a history of severe allergic reaction to

acrylicresins.

General Precautions:

+ U.S.Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Review instructions and SDS (www.dentaltech.com/resource) prior to beginning

treatment. Use only as directed.

When using a new cartridge for the first time, extrude a “pea” size amount of material to

ensure an even flow and discard. Be sure to avoid cross contamination of the pastes as

setting within the cartridge may occur.

Mixing tips are disposable and intended for single patient use.

Always leave mixing tip in place after use. It will serve as the cartridge cap.

Adverse Reaction:

Alpha-Crown® contains polymerizable monomers which can cause skin sensitization

(allergic contact dermatitis) in susceptible individuals. Wash thoroughly with soap and

water after contact. If such reaction occurs, discontinue use.

Instructions for Use:

. Prior to tooth preparation or extraction, take a primary impression using silicone, alginate
or thermoplastic impression material. To provide bulk for later finishing of the temporary
restoration, trim the interdental gingival excess from the impression. In molar areas with
absent teeth, the carving in the interproximal areas should create a ridge for pontic
contact between the prepared teeth.

.

2. Performany necessary extractions and prepare abutting teeth.

3. Dry the prepared abutments. If desired, the prepared abutments and tissue can be lightly
coated with Petroleum Jelly for easier separation.

4. Air-dry the impression and begin dispensing Alpha-Crown® into the impression or matrix
filling from the bottom (occlusal surface) to the top (gingival). Keeping the mixing tip
immersed in the material while dispensing to prevent air bubbles.

5. Insert the impression or matrix, filled with Alpha-Crown® within 45 seconds over the
prepared teeth using steady, even pressure and hold firmly in place.

6. Remove from the mouth after approximately 1 minute and 45 seconds to 2 minutes and
15 seconds (from the start of mixing) has elapsed. Atthis stage the material will be elastic
and can be easily removed without deformation.

7. Alpha-Crown® will setin 3 additional minutes. For a quicker setting time, material can be
placed within a cup of hot water (50°C/122°F) for 30 seconds.

8. Remove the material from the impression or matrix. Removal of the oxygen inhibition
smear layer can be easily removed by wiping with alcohol.

9. If trimming is necessary, the temporary materials can be shaped with slow acrylic burs

and disks. Adjust occlusion and embrasures in the mouth using high-speed finishing
diamond burs. Polish with conventional materials.

10.Cement the finished temporary restoration with Alpha-TCEM™ NE temporary cement.

Performing Repairs to Temporary Restorations:

Voids oradding to short margins:

1. Rinse and air dry the temporary restoration.

2. Roughen the surface to be repaired with a diamond burr.

3. Remove all surface dust and wipe with alcohol.

4. Apply bonding adhesive according to manufacturer's instructions.

5. Apply matching shade of Alpha-Flow” light cure flowable composite onto repair and light
cure according to the instructions.

6. Finish and adjust as necessary.

Fracture:

1. Repeat steps 1-4 above.

2. Dispense a fresh mix of Alpha-Crown® onto all surfaces.

3. Hold together for 2 minutes and 30 seconds.

4. Wait 5 minutes and 30 seconds before trimming or removing excess material.

Storage:

« Refrigeration is recommended. Recommended storage conditions are between
2°C/36°F to 27°C/80°F, bring to room temperature before using (23°C/73°F). Do not
freeze. See outer package for expiry date.

+ Keep container closed when notin use.

* Vita is a register trademark of VITA AZAHNFABRIK H. Rauter GmbH & Co. KG
Germany.
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Opis:
Alpha-Crown® to samoutwardzalny, polimerowy materiat na tymczasowe korony i mostki z
fluorescencjg zapewniajgcg naturalnie estetyczne, realistycznie wygladajgce protezy
tymczasowe. Konstrukcja opakowania Automix zapewnia automatyczne mieszanie z
dwukomorowego kartridza, co znacznie skraca czas zabiegu w gabinecie. Alpha-Crown®
zawiera objetosciowo 23% mieszanke radiocieniujgcych wypetniaczy (glinokrzemianu baru,
kwarcu i krzemionki) o zakresie rozmiaréw czgstek od 1 do 20 mikronéw zapewniajgcych fatwg
identyfikacje na zdjeciach RTG. Materiat Alpha-Crown® jest dostepny w cztery odcieniach Vita*
(A1, A2, A3, B1) i wybielacz. Prébka 100 mm’ materiatu Alpha-Crown® generuje mniej niz 6°C
podczas polimeryzaciji.

ia dotycza; :

Materiat Alpha-Crown® jest przeznaczony do uzywania w tymczasowych koronach i mostkach,

tymczasowych wktadach i naktadach oraz dtugotrwatych wypetnieniach tymczasowych.

Spetnia wymogi normy ISO 10477:2004

Norma ISO 10477 nie obejmuje stosowania tych materiatow na korony i mostki na bazie

polimeréw w poddanych naciskowi obszarach tylnych zebéw. Samoutwardzalny materiat na

tymczasowe korony i mostki jest materiatem typu 1, klasy 1 na bazie polimeru.

Przeciwwskazania:

Materiat Alpha-Crown® jest niewskazany w przypadku pacjentéw, u ktérych w przesziosci

wystgpita ciezka reakcja alergiczna na zywice akrylowe.

Ogolne srodki ostroznosci:

Zgodnie z prawem federalnym USA niniejszy produkt moze by¢ sprzedawany wytgcznie przez

stomatologa lub na jego zlecenie.

Przed rozpoczeciem leczenia przeczyta¢ instrukcje i karte charakterystyki substancji

(www.dentaltech.com/resource). Srodek nalezy stosowa¢ wytgcznie zgodnie z instrukcjami.

Aby zapewni¢ rownomierny przeptyw, przy pierwszym uzyciu nowego kartridza nalezy

wycisngé z niego ilo$¢ materialu o wielkosci ziarna grochu i wyrzucié. Nalezy unika¢

nadmiernego zanieczyszczania past, poniewaz moze nastgpi¢ zastygnigcie wewngtrz
kartridza.

Koncowki mieszajgce sg jednorazowe i przeznaczone do zastosowania wytgcznie u jednego

pacjenta.

* Po uzyciu koncéwke mieszajgcg nalezy zawsze pozostawia¢ w kartridzu. Postuzy jako

naktadka na kartridz.

Reakcja niepozadana:

Materiat Alpha-Crown® zawiera polimeryzowalne monomery, ktére moga powodowaé uczulenie

skory (alergiczne kontaktowe zapalenie skory) u podatnych osob. Miejsce kontaktu nalezy

doktadnie umy¢ wodg z mydtem. W razie wystgpienia takiej reakcji zaprzesta¢ uzywania.

Instrukcja uzytkowania:

. Przed opracowaniem lub usunigciem zgba zrobi¢ pierwszy wycisk, uzywajgc masy wyciskowej
z silikonu, alginianu lub tworzywa termoplastycznego. Aby zapewni¢ przewazajacg czg$¢ na
pozniejsze wykonczenie wypetnienia tymczasowego, odcigé nadmiar w przestrzeni
miedzyzebowej od wycisku. W obszarach zebow trzonowych, w ktérych brakuje zebow,
podcinanie w obszarach mezjalnych i dystalnych powinno utworzy¢ krawedz stykowg przesta
mostu miedzy opracowanymizebami.

. Wykona¢ wszelkie niezbedne ekstrakcje i opracowac zeby filarowe.

. Wysuszy¢ opracowane zeby filarowe. W razie potrzeby opracowane zeby filarowe i tkanke
mozna lekko pokry¢ wazeling w celu utatwienia rozseparowania.

. Wysuszy¢ powietrzem wycisk i rozpoczaé odmierzanie materiatu Alpha-Crown® do wycisku
lub wypetnianie matrycy od dotu (powierzchnia zwarciowa) do géry (dzigsto). Korcowke
mieszajgcg nalezy podczas odmierzania trzymaé zanurzong w materiale, aby zapobiec
powstaniu pecherzykéw powietrza.

. W ciggu 45 sekund natozy¢ wycisk lub matryce wypetniong materiatem Alpha-Crown® na
opracowane zeby, stosujgc staty, rownomierny nacisk i przytrzymujac pewnie w miejscu.

. Wyja¢ z jamy ustnej po uptywie okoto 1 minuty i 45 sekund do 2 minut i 15 sekund (od
rozpoczecia mieszania). W tej fazie materiat bedzie elastyczny i mozna bedzie go fatwo wyja¢
bez odksztatcenia.

. Materiat Alpha-Crown® utwardzi sie po dodatkowych 3 minutach. Aby skréci¢ czas twardnienia,
materiat mozna wiozy¢ na 30 sekund do szklankiz gorgcg woda (50°C/122°F).

. Wyja¢ materiat z wycisku lub matrycy. Warstwe mazistg hamujgca utlenianie mozna z tatwo$cig
zetrze¢ przy uzyciu alkoholu.

. Jesli konieczne jest obcigcie, materiaty tymczasowe mozna ksztattowa¢ wolnoobrotowymi
wierttami i tarczami do akrylu. Dopasowa¢ zgryz i glify w jamie ustnej przy uzyciu
wysokoobrotowych diamentowych wiertet wykanczajgcych. Wypolerowa¢ konwencjonalnymi
materiatami.

10. Zacementowa¢ wykonczone wypetnienie tymczasowe cementem tymczasowym Alpha-

TCEM™NE.

Wykonywanie napraw wypetnier tymczasowych:

Braki w wypetnieniu lub dodawanie do krétkich brzegow:

. Wyptukac¢iwysuszy¢ powietrzem wypetnienie tymczasowe.

. Zmatowi¢ naprawiang powierzchnig wierttem diamentowym.

Usungc¢ caty pyt powierzchniowy i wytrze¢ alkoholem.

Nanie$¢ wigzacy materiat adhezyjny zgodnie z instrukcjami producenta.

Natozy¢ pasujacy odcieniem kompozyt $wiattoutwardzalny typu flow Alpha-Flow® na naprawe i

utwardzi¢ $wiattem zgodnie z instrukcjami.

. Wykonczy¢iw razie potrzeby dopasowac.

Ztamanie:

1. Powtorzy¢ powyzsze kroki 1-4.

2. Odmierzy¢ $wiezg mieszanke materiatu Alpha-Crown® na wszystkie powierzchnie.

3. Scisngé na 2 minuty i 30 sekund.

4. Zaczeka¢ 5 minut i 30 sekund, a nastgpnie obcig¢ lub zdjg¢ nadmiar materiatu.

Przechowywanie:

Zalecane jest chlodzenie. Zalecane jest przechowywanie w temperaturze od 2°C/36°F do

27°CJ80°F; przed uzyciem produkt musi osiagng¢ temperature pokojowg (23°C/73°F). Nie

zamrazac¢. Datg waznoéci podano na opakowaniu zewnetrznym.

Nieuzywany pojemnik trzyma¢ zamkniety.
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Agiklama:

Alpha-Crown® dogal ve estetik goriinen, gercege benzer gegici uygulamalara olanak taniyan self-

cure polimer bazli gegici kron ve koprii maddesidir. Automix ambalaj tasarimi, ¢ift gézIu kartustan

otomatik olarak karistirma yapiimasini saglayarak ¢alisma yerinde prosedur suresini énemli

élgide azaltir. AlphaCrown® hacminin %23'( radyograflarda kolayca tanimlanmasi icin 1 ila 20

mikron pargacik boyutu araligindaki radyoopak dolgu karigimi (baryum-altimino-silikat, kuvars ve

silika) icerir. Alpha-Crown® icin doért Vita* tonu secenegi (A1, A2, A3, B1) ve agartici vardir.

Polimerizasyon sirasinda 100 mm’ Alpha-Crown® numunesinden 6°C'nin altinda 1si agiga

cikmistir.

Kullanim Endikasyonlari:

« Alpha-Crown®, gegici kronlar ve képriilerde, gegici inleylerde, onleylerde ve uzun vadeli gegici
uygulamalarda kullanima yénelik olarak tasarlanmistir.

* 1SO 10477:2004 gerekliliklerine uygundur.

* 1SO 10477, posterior dislerde baskiya maruz kalan alanlar igin bu polimer bazli kron ve
koépri malzemelerinin uygulanmasini kapsamamaktadir. Self-Cure Gegici Kron ve Kopri
Malzemesi, 1. Tip ve 1. Sinif polimer bazli kron ve képrii malzemesidir.

Kontrendikasyon:

Alpha-Crown® akrilik rezinlere karsi siddetli alerjik reaksiyon 6ykiisii olan hastalarda

kontrendikedir.

Genel Onlemler:

ABD Federal Yasasi, bu cihazin yalnizca bir dis doktoru tarafindan veya dis doktorunun

siparisi Uizerine satin alinmasina izin vermektedir.

Tedaviye baslamadan 6nce talimatlari ve SDS formunu (www.dentaltech.com/resource)

g6zden gegirin. Yalnizca talimatlar dogrultusunda kullanin.

Yeni bir kartusu ilk kez kullanirken akisin esit olmasini saglamak igin “bezelye tanesi”

buyuklugtindeki bir madde miktarini ¢ikarin ve atin. Kartus icinde katilasma meydana

gelebilecegiicin macunlarin birbirine karismasindan kaginin.

Karistirma uglari tek kullanimliktir ve tek bir hastada kullanima yoneliktir.

Kullandiktan sonra karistirma ucunu mutlaka yerine birakin. Kartus kapagi olarak goérev

yapacaktir.

Advers Reaksiyon:

Alpha-Crown®, hassas kisilerde deri sensitizasyonuna (allerjik kontakt dermatit) neden

olabilecek polimerlesebilen monomerler igerir. Temastan sonra sabun ve suyla iyice

yikayin. Boyle bir reaksiyon meydana gelirse kullanmayi birakin.

Kullanim Talimatlari:

. Dis preparasyonundan veya gekiminden énce silikon, aljinat veya termoplastik 6lgi
maddesi kullanarak birincil 6lgt alin. Gegici restorasyonun sonradan gergeklestirilecek
ylizey diizeltme iglemi icin kitle saglamak tizere disler arasindaki dis eti fazlaligini
olgtiden ¢ikarin. Eksik disli molar alanlarda, interdental bélgelerdeki oyukluk hazirlanan
disler arasinda pontik temas igin bir sirt olugturmalidir.

. Tum gerekli gekimleri yapin ve abutment disleri hazirlayin.

. Hazirlanan abutmentleri kurulayin. Istenirse, daha kolay ayirma igin hazirlanan
abutmentler ve doku hafifge vazelinle kaplanabilir.

. Olgityii havayla kurutun ve asagidan (okliizal yiizey) yukari (dis eti) dogru doldurarak
élgliye veya matrise Alpha-Crown® uygulamaya baglayin. Hava kabarciklarini énlemek
icin damlatirken karistirma ucunu maddeye batirilmig halde tutun.

. Surekli ve esit basing uygulayarak, Alpha-Crown® ile doldurulmus élgliyli veya matrisi
45 saniye icinde, hazirlanan dislerin tizerine yerlestirin ve burada sikica tutun.

. Yaklasik olarak 1 dakika 45 saniye ila 2 dakika 15 saniye (karistirma isleminin
baslangicindan itibaren) gectikten sonra agizdan ¢ikarin. Bu agsamada madde elastik
olur ve deformasyon olmadan kolayca gikarilabilir.

. 3 dakika daha beklediginizde Alpha-Crown® katilasmis olur. Daha kisa katilasma siiresi
icin madde 30 saniye boyunca bir bardak sicak (50°C/122°F) suyun iginde bekletilebilir.

.Maddeyi ¢lgtiden veya matristen gikarin. Oksijen inhibisyon yayma katmani alkolle
silinerek kolayca ¢ikarilabilir.

. Tiraglama gerekirse gegici maddeler akrilik frez ve disklerle yavasca sekillendirilebilir.
Yuksek hizli elmas frez diizeltme islemi uygulayarak agizda kapanmayi ve embrastirleri
ayarlayin. Konvansiyonel malzemelerle parlatin.

10. Tamamlanan gegici restorasyona Alpha-TCEM™ NE gegici simaniyla siman uygulayin.

Gegici Restorasyonlarda Onarim:

Bosluklar veya kisa marjlara ekleme:

1. Gegicirestorasyonu durulayin ve havaile kurutun.

2. Onarilacak yiizeyi elmas frezile puriizlendirin.

3. Ytizeydeki tiim tozu alin ve alkolle silin.

4. Baglayici yapistiriclyi treticisinin talimatlarina gére uygulayin.

5.Onarima Alpha-Flow® 1sikli polimerizasyon akigkan kompozitinin eslesen tonunu
uygulayin ve talimatlara gére 1s1kli polimerizasyon uygulayin.

6. Tamamlayin ve gerekirse ayarlayin.

Gatlama:

1. Yukaridaki 1 -4 adimlarini tekrarlayin.

2. Tum yiizeylere yeni bir Alpha-Crown® karigimi uygulayin.

3. 2dakika 30 saniye boyunca bu sekilde tutun.

4. Tiraglama yapmadan veya fazla maddeyi almadan 6nce 5 dakika 30 saniye bekleyin.

Saklama:

Sogutucuda saklanmasi énerilir. Onerilen saklama kosullari 2°C/36°F ile 27°C/80°F

arasidir ve kullanmadan 6nce oda sicakligina (23°C/73°F) getirilmelidir. Dondurmayin.

Son kullanma tarihi igin dig ambalaja bakin.

Kullanmadiginizzamanlarda kabi kapali tutun.
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Descriere:

Alpha-Crown® este un material pentru coroane si punti temporare, pe baz& de polimeri,
autopolimerizabil, cu fluorescenta, care permite realizarea unor lucrari temporare estetice,
cu aspect similar celui natural. Ambalajul proiectat pentru amestecare automaté realizeaza
amestecarea automata din cartusul cu camera dubla, pentru reducerea semnificativa a
timpului procedurii din cabinet. Alpha-Crown® contine 23% din volum un amestec de fillere
radioopace (silicat de bariu si aluminiu, cuart si dioxid de siliciu) cu dimensiunea particulelor
cuprinsa intre 1 si 20 microni, pentru identificarea usoara pe radiografii. Alpha-Crown® este
disponibil in patru nuante Vita* (A1,A2, A3, B1) si indlbitor. Mai putin de 6°C se genereaza in
timpul polimerizarii dintr-o proba de 100 mm® de Alpha-Crown®.

Indicatii de utilizare:

+ Alpha-Crown® este destinat utilizarii in coroane si punti temporare, plombe si coroane
partiale temporare si lucréri temporare de lunga durata.

Acesta este in conformitate cu cerintele ISO 10477:2004

1SO 10477 nu acopera aplicarea acestor materiale pentru coroane si punti pe baza de
polimeri pentru zonele supuse la solicitéri de la nivelul dintilor posteriori. Materialul pentru
coroane si punti temporare autopolimerizabil este un material pentru coroane si punti pe
bazéa de polimeridetip 1, clasa 1.

Contraindicatie:

AIpha-Crownb este contraindicat la pacientii cu antecedente de reactie alergica severa la
rasinile pe baza de metacrilat.

Masuri generale de precautie:

Legea federala din SUA restrictioneaza vanzarea acestui dispozitiv numai de catre sau la
indicatia unui dentist.

Consultati instructiunile si fisa tehnica de securitate (www.dentaltech.com/resource)
nainte de inceperea tratamentului. Ase utiliza doar conform instructiunilor.

Atunci cand utilizati un cartus nou pentru prima datd, scoateti o cantitate de material de
marimea unui bob de mazare pentru a asigura o scurgere uniforma si aruncati-o.
Asigurati-va de evitarea contaminarii incrucisate intre paste, deoarece se poate produce
prizaininteriorul cartusului.

Varfurile de amestecare sunt de unicé folosinta si destinate utilizarii la un singur pacient.
Lasati intotdeauna varful de amestecare fixat dupa utilizare. Acesta va avea rolul de
capac al cartusului.

Reactii adverse:

Alpha-Crown® contine monomeri polimerizabili care pot cauza sensibilizarea pieli
(dermatita alergica de contact) la persoanele sensibile. Spalati bine cu apa si sapun dupa

contact. In cazul aparitiei unei asemenea reactii, intrerupeti utilizarea.

Instructiuni de utilizare:

. Inainte de pregétirea sau extractia dintelui, luati o amprenta primara prin utilizarea de

silicon, alginat sau material de amprenta termoplastic. Pentru a asigura vrac pentru

finisarea ulterioara a restaurarii temporare, taiati excesul gingival interdentar de pe
amprenta. In zonele molare cu dinti absenti, sculptarea efectuatd in zonele
interproximale trebuie sa creeze o creasta pentru contactul pontic intre dintii pregatitii.

Efectuati orice eventuale extractii necesare si pregatiti dintii de bont.

Uscati bonturile pregatite. Daca se doreste, bonturile pregatite si tesuturile pot fi

acoperite cu un strat subtire de ulei mineral, pentru o separare mai usoara.

Uscati cu aer amprenta si incepeti aplicarea Alpha-Crown® in amprentd sau umpleti

matricea din jos (suprafata ocluzald) in sus (cea gingivala). Mentineti varful de

amestecare in material in timpul aplicarii, pentru a preveni formarea bulelor de aer.

. Introduceti amprenta sau matricea umplutd cu Alpha-Crown® in decurs de 45 de

secunde pe dintele pregatit, aplicand o presiune constanta si uniforma; mentineti ferm in
ozitie.

Fndepénati din gura dupa ce a trecut un interval de timp de aproximativ 1 minut si 45 de

secunde pana la 2 minute si 15 secunde (de la inceperea amestecarii). In aceasta etapa,

materialul va fi elastic si poate fi indepértat cu usurinta, fara a fi deformat.

. Alpha-Crown® va face priz& dupé incé 3 minute suplimentare. Pentru un timp de priza
mai rapid, materialul poate fi plasat intr-o cana de apa fierbinte (50°C/122°F) timp de 30
de secunde. N

. Indepértati materialul de pe amprenta sau matrice. Indepartarea stratului de lubrifiere de

inhibitie a oxigenului se poate efectua cu usurinta prin stergerea cu alcool.

Daca este necesara taierea excesului, forma materialelor temporale poate fi ajustata cu

freze si discuri lente pentru materiale acrilice. Ajustati ocluzia si ambrazurile din gura prin

utilizarea unor freze diamantate de finisare de mare viteza. Lustruiti cu materiale
conventionale.

10. Cimentati restaurarea temporara finalizaté cu ciment temporar Alpha-TCEM™ NE.

Efectuareareparatiilor asupra restaurarilor temporare:

Goluri sau adaugare la margini scurte:

1. Clatiti si uscati cu aer restaurarea temporara.

2. Inaspriti suprafata care va fi reparata cu o frezé diamantata.

3. Indepartati tot praful de pe suprafata si stergeti cu alcool.

4. Aplicati adeziv de legatura conform instructiunilor producétorului.

5. Aplicati o nuanta potrivitd de material compozit fluid fotopolimerizabil Alpha-Flow® pe

reparatie si fotopolimerizati conform instructiunilor.

6. Finisati si ajustati dupa cum este necesar.

Fractura:

1. Repetati pasii 1 -4 de mai sus.

2. Aplicati un amestec proaspat de Alpha-Crown® pe toate suprafetele.

3. Mentinetilaolalta timp de 2 minute si 30 de secunde.

4. Asteptati 5 minute si 30 de secunde inainte de a ajusta sau indepéarta excesul de

material.

Depozitare:

« Se recomanda depozitarea la frigider. Conditiile recomandate de depozitare sunt intre 2

°C/36 °F si 27 °C/80 °F; aduceti la temperatura camerei inainte de utilizare (23 °C/73 °F).

Anu se congela. Consultati ambalajul secundar pentru data expirarii.

Pastrati recipientul inchis cand nu este utilizat.
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Aprasas

Alpha-Crown® yra savaime kietéjanti medZiaga, skirta laikinoms kar@inéléms ir tiltams

gaminti, kurios pagrindg sudaro polimerai; jai badingos fluorescencijos savybés, todél

laikinos struktdros atrodo natdraliai ir esteti$kai. ,Automix” strukttros pakuoté suteikia
galimybe automati§kai sumaiSyti dviejose kasetés kamerose esancias medziagas ir
gerokai sutrumpinti kabinete atliekamos procedaros trukme. Alpha-Crown® sudétyje yra

23 % (tario) rentgenokontrastinio uZpildo misinio (bario—aliuminio silikato, kvarco ir silicio

dioksido), kuriame esanciy daleliy dydis svyruoja nuo 1 iki 20 mikrony, todél medziaga

nesunkiai pastebima radiologiniy tyrimy vaizduose. Yra keturi ,Vita** atspalviy Alpha-

Crown® (A1, A2, A3, B1) ir baliklio. Vykstant Alpha-Crown® polimerizacijai, 100 mm®*

medziagos kiekis padidina temperatiirg maziau kaip 6 °C.

Naudojimo indikacijos

Alpha-Crown® skirta naudoti laikinoms kar@inéléms ir tiltams, laikiniems jklotams ir

uzklotams bei ilgesnio naudojimo laikinoms konstrukcijoms gaminti.

Atitinka ISO 10477:2004 reikalavimus

1SO 10477 standartas netaikomas i$ $iy polimery pagaminty kartnéliy ir tilty naudojimui

kravj patirianciose kriminiy danty srityje. Savaime kietéjanti medziaga laikinoms

kartinélémsiirtiltams yra 1 tipo, 1 klasés polimeriné medziaga kartinéléms ir tiltams.

Kontraindikacija

Alpha-Crown® negalima naudoti pacientams, kuriems anksé&iau diagnozuota sunki

alerginé reakcija akrilo dervoms.

Bendrosios atsargumo priemonés

Pagal JAV federalinius jstatymus $ig priemone leidZziama parduoti tik odontologui arba jo

nurodymu.

Prie$ pradédami gydyti, perskaitykite instrukcijas ir saugos duomeny lapa

(www.dentaltech.com/resource). Naudokite tik taip, kaip nurodyta.

Norédami uZtikrinti tolygy srauta, kai kaseté naudojama pirma karta, i$ jos iSspauskite

Zirnio dydzio medziagos rutuliuka ir jj iSmeskite. Batinai venkite pasty kryzminés tarsos,

nes jos gali sukietéti kasetése.

MaiSymui skirti antgaliai yra vienkartiniai, skirti naudoti tik vienam pacientui.

Panaudojg mai$ymo antgalio nenuimkite. Jis atliks kasetés dangtelio funkcija.

Nepageidaujama reakcija

Alpha-Crown® sudétyje yra polimerizuotis gebangiy monomery, kurie jautriems asmenims

gali jautrinti odg (alerginis kontaktinis dermatitas). Susiliete su medziaga uzterstg vietg

kruop$¢iai nuplaukite muilu su vandeniu. PasireiS8kus reakcijai daugiau gaminio
nenaudokite.

Naudojimo instrukcijos

. Prie$ paruosdami ar pasalindami dantj, naudodami silikono, alginato ar termoplasting

atspaudy medZiagg paruoskite pirminj atspaudg. Palikite erdvés laikinos restauracijos

tolesnei apdailai — nuo atspaudo tarpdanciy danteny pasalinkite pertekling medziaga.

Srityse, kur traksta kriminiy danty, i$pjovos tarp proksimaliujy sri¢iy turi suformuoti

briaung saly¢iui su dirbtiniu dantimi tarp paruosty danty.

Pasalinkite visus dantis, kuriuos reikia $alinti, ir paruoskite atraminius dantis.

Paruostus atraminius dantis nudZiovinkite. Jei pageidaujama, paruos$tus atraminius

dantis iraudinius galima Svelniai padengti vazelinu, kad atskyrimas baty paprastesnis.

. Atspauda nudziovinkite oru; atspaudg ar matriksg uZpildykite Alpha-Crown®; pradékite
nuo apatinés dalies (sgkandzio pavirSiaus) ir uzbaikite virSutine dalimi (danteny). Kad
iSvengtuméte oro burbuliuky susidarymo, i§stumdami medziagg maiSymui skirtg antgalj
laikykite j j jmerke.

. Alpha-Crown® uzpildytg atspaudg ar matriksg uZdékite ant paruosty danty ir nuolat

tolygiai spausdami palaikykite nejudindami 45 sekundes.

15 burnos iSimkite praéjus mazdaug 1 min. 45 sekundéms — 2 min. 15 sekundziy (laikas

skaiiuojamas nuo maisymo pradzios). Siame etape medziaga bus elastinga, atspauda
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galima nesunkiai iSimti nesukeliant deformacijos.

. Alpha-Crown® sustings per 3 papildomas minutes. Kad grei¢iau sustingty, medziagg

galima 30 sekundziy jdéti j puodelj su karstu vandeniu (50 °C (122 °F).

1§ atspaudo ar matrikso iSimkite medziaga. Lipnios deguonj slopinancios medziagos

sluoksnj galima nesunkiai pasalinti alkoholiu suvilgytu tamponu.

. Jei reikia apdailinti, laikinas struktdras galima formuoti naudojant mazomis apsukomis
varomus akrilo graztelius ir diskus. Sagkandj ir angas burnoje koreguokite naudodami
didelémis apsukomis varomus apdailai skirtus deimantinius graztelius. Poliruokite
iprastomis medziagomis.

10. Apdailintg restauracijg cementuokite naudodami laikingjj cementa ,,Alpha-TCEM™¢

NE.

® N
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Laikinyjy restauracijy korekcija

Tustumos ar trumpy krasty pakélimas

1. Laikinajg restauracijg nuskalaukite ir nudziovinkite oru.

2. Koreguojama pavir$iy susiauskite deimantiniu grazteliu.

3. Nuo pavirSiaus pasalinkite visas dulkes ir nuvalykite alkoholiu suvilgytu tamponéliu.

4. Naudokite gamintojo instrukcijoje nurodytus risamuosius klijus.

5. Ant koreguojamos srities uZtepkite atspalvj atitinkancig Sviesa kietinama takiaja
kompozicing medziaga Alpha-Flow® ir jg kietinkite, kaip nurodyta instrukcijose.

6. Apdailinkite ir pritaikykite, kaip reikia.

Lazis

1. Atlikite pirmiau apradytus 1-4 veiksmus.

2. Antvisy pavirsiy i§spauskite naujai pagaminto Alpha-Crown® misinio.

3. Laikykite suglaude 2 min. ir 30 sekundziy.

4. Laukite 5 min. 30 sekundZiy; apdailinkite ir paSalinkite medziagos pertekliy.

Laikymas

Saldyti nerekomenduojama. Rekomenduojama laikyti nuo 2 °C (36 °F) iki 27 °C (80 °F)

temperattroje; pries naudodami leiskite susilti iki kambario temperataros (23 °C (73 °F).

Neuzsaldykite. Galiojimo laiko pabaigos data nurodyta antiSorinés pakuotés.

Nenaudojama indelj laikykite uzdaryta.

*

,Vita“ yra registruotasis bendrovés ,VITAAZAHNFABRIK H. Rauter GmbH & Co. KG*,
Vokietija, prekés Zenklas.

Description:

Alpha-Crown® est un matériau pour bridge et couronne provisoire auto-polymérisant a

base de polyméres avec une fluorescence qui donne une esthétique naturelle, trés réaliste.

Le design de I'emballage Automix propose un mélange automatique de la cartouche a

double chambre afin de réduire considérablement le temps du procédé au moment de son

utilisation. Alpha-Crown® est composé pour 23 % de son volume d'un mélange de
substances radio-opaques (baryum, aluminosilicate, quartz et silice), dont la taille des
particules va de 1 a 20 microns, afin qu'elles soient facilement reconnaissables lors d'une
radiographie. Alpha-Crown® est disponible en quatre teintes Vita* (A1, A2, A3, B1) et javel.

Une température inférieure & 6 °C est générée pendant la polymérisation d'un échantillon

d'Alpha-Crown®de 100 mm”.

Indications d'utilisation:

Alpha-Crown® est utilisé pour les couronnes temporaires et les bridges, les inlays et

onlays temporaires ou pour du provisoire de longue durée.

lIrépond aux exigences de lanorme ISO 10477:2004

La norme ISO 10477 ne porte pas sur I'application de ces matériaux pour les bridges et

couronnes provisoires a base de polyméres dans les zones de concentration de

contraintes, au niveau des dents postérieures. Le matériau auto-polymérisant pour
bridges et couronnes provisoires est un matériau pour bridges et couronnes a base de

polyméres de type 1, Classe 1.

Contre-indication:

Alpha-Crown® est contre-indiqué chez les patients présentant des antécédents de

réaction allergique séveére aux résines acryliques.

Précautions générales:

Selon la législation fédérale américaine, ce produit ne peut étre vendu que par un

dentiste ou surordonnance d'un dentiste.

Consulter les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS)

(www.dentaltech.com/resource) avant de commencer le traitement. N'utiliser le produit

que conformément aux instructions.

Pour garantir une administration homogene, lors de la premiére utilisation d'une

cartouche neuve, extruder une quantité de matériau de la taille d'un pois et la jeter.

S'assurer d'éviter toute contamination croisée des pates, car il est possible que la prise

aitlieual'intérieur de la cartouche.

Les embouts mélangeurs sont jetables et & usage unique.

Laisser toujours I'embout mélangeur en place aprés utilisation. Il servira de bouchon pour

lacartouche.

Réaction indésirable:

Alpha-Crown® contient des monoméres polymérisables qui peuvent provoquer une

sensibilisation de la peau (dermatite de contact allergique) chez les sujets sensibles. Laver

abondamment avec du savon et de I'eau aprés le contact. Si une telle réaction se produit,
arréter|'utilisation du matériau.

Mode d'emploi:

. Avant de préparer la dent ou de I'extraire, prendre une empreinte initiale avec du silicone,

de l'alginate ou un matériau d'impression thermoplastique. Pour éviter une surépaisseur

a la fin du travail, lors de la mise en place de la réparation temporaire, retirer I'excédent

interdentaire gingival. Dans la zone des molaires, au niveau des dents manquantes,

creuser dans la zone interproximale afin de former une créte utilisée comme surface de
contact entre les dents préparées.

Réaliser les extractions nécessaires et préparer les dents piliers.

Sécher les piliers préparés. Si on le souhaite, les piliers préparés et les tissus peuvent

étre légérement enduits de vaseline afin de se séparer plus facilement.

. Sécher I'empreinte a l'air et commencer a répartir Alpha-Crown® sur I'empreinte ou
remplirla matrice en procédant de bas (surface occlusale) en haut (gingivale). Conserver
les embouts mélangeurs immergés dans le matériau pendant I'opération afin d'éviter
I'apparition de bulles d'air.

. Insérer I'empreinte ou la matrice remplie d'Alpha-Crown® pendant 45 secondes sur les
dents préparées en appuyant de fagon constante et maintenir fermement en place.

. Retirer de la bouche aprés que 1 minute et 45 secondes a 2 minutes et 15 secondes
environ se sont écoulées (depuis le début du mélange). A ce stade le matériau sera
élastique et pourra étre facilement retiré sans causer de déformation.

. Alpha-Crown® nécessite 3 minutes supplémentaires pour étre fixé. Pour un temps de
prise plus rapide, le matériau peut étre placé dans un récipient rempli d'eau chaude (50
°C) pendant 30 secondes.

. Oter le matériau de I'empreinte ou de la matrice. On peut facilement retirer la boue
dentinaire apparue par inhibition d'oxygene en nettoyant avec de I'alcool.

. S'il faut réduire le gabarit obtenu, le matériau temporaire peut étre fagconné avec des
fraises ou des disques pour acrylique doux. Ajuster I'occlusion et les embrasures
dentaires dans la bouche en utilisant des fraises haute vitesse en diamants. Polir avec le
matériel conventionnel.

10. Cimenter la restauration provisoire avec le ciment temporaire Alpha-TCEM™ NE.

Réalisation de réparations sur les restaurations provisoires:

Retirer ou ajouter de petits bords:

1. Rincer et sécher a |'air la restauration provisoire.

2. Rendre la surface aréparer rugueuse a l'aide d'une fraise en diamant.

3. Retirer toutes les poussiéres de la surface et nettoyer avec de I'alcool.

4. Appliquer I'adhésif de liaison conformément aux instructions du fabricant.

-
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5. Appliquer la teinte similaire du matériau composite de coulage activé par la lumiere
Alpha-Flow® sur la réparation et photopolymériser conformément aux instructions.

6. Terminer et ajuster si nécessaire.

Fracture:

1. Répéter les étapes 1 a4 susmentionnées.

2. Appliquer un nouveau mélange d'Alpha-Crown® sur toutes les surfaces.

3. Maintenir les deux parties ensemble pendant 2 minutes et 30 secondes.

4. Attendre 5 minutes et 30 secondes avant de découper ou d'ter I'excés de matériau.

Stockage:

La réfrigération est recommandée. Les conditions de stockage recommandées sont

comprises entre 2 °C et 27 °C et le matériau doit étre a température ambiante avant d'étre

utilisé (23 °C). Ne pas congeler. Voir 'emballage extérieur pour la date d'expiration.

Conserver les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

*

Vita est une marque déposée de VITA AZAHNFABRIK H. Rauter GmbH & Co. KG
Germany
-Lamarque CE été obtenue en 1998.
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Beschrijving:

Alpha-Crown® is een zelfuithardend noodkroon- en brugmateriaal op polymeerbasis met

fluorescentie waarmee levensechte noodoplossingen kunnen worden verkregen. Het

ontwerp van de Automix-verpakking biedt de mogelijkheid van automatische vermenging
vanuit de dubbel gewelfde cartridge waardoor de proceduretijd in de praktijk flink kan
worden verminderd. Alpha-Crown® bevat 23 volumeprocent van een mengsel (barium-
aluminosilicaat, kwarts en silica) van radiopake vulstoffen, met een korrelgrootte van 1 tot

20 micron, voor eenvoudige identificatie op réntgenfoto's. Alpha-Crown®is verkrijgbaar in

vier Vita*-tinten (A1, A2, A3, B1) en bleekmiddel. Minder dan 6 °C tijdens polymerisatie van

een steekproefvan 100 mm’ van Alpha-Crown®.

Indicaties voor gebruik:

Alpha-Crown® is bestemd voor gebruik in noodkronen en -bruggen, tijdelijke inlays en

onlays en langdurige noodoplossingen.

Voldoetaan de eisen van ISO 10477:2004
1SO 10477 heeft geen betrekking op de toepassing van deze op polymeer gebaseerde

kroon- en brugmaterialen voor stressdragende gebieden in de achterste tanden. Het

zelfuithardend noodkroon- en brugmateriaal is een type 1, klasse 1 kroon- en
brugmateriaal op polymeerbasis.

Contra-indicatie:

Alpha-Crown® is gecontra-indiceerd voor patiénten die in het verleden een ernstige

allergische reactie op acrylharsen hebben ondervonden.

A voorzor t | H

Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit hulpmiddel alleen door of op voorschrift van

een tandarts worden gekocht.

Bekijk de instructies en veiligheidsinformatiebladen (op www.dentaltech.com/resource)

alvorens met de behandeling te beginnen. Uitsluitend volgens de aanwijzingen

gebruiken.

Bij het eerste gebruik van een nieuwe cartridge duwt u een hoeveelheid materiaal ter

grootte van een erwt uit de cartridge om een gelijkmatige stroom te garanderen; gooi dit

materiaal weg. Vermijd kruisverontreiniging van de pasta's, anders kan uitharding in de
cartridge optreden.

De mengtips zijn bestemd voor eenmalig gebruik bij één patiént.

« Laatde mengtip na gebruik altijd op zijn plaats zitten. Hij dient als cartridgedop.
Bijwerking:

Alpha-Crown® bevat polymeriseerbare monomeren die sensibilisering van de huid

(allergische contactdermatitis) kunnen veroorzaken bij gevoelige personen. Was na

contact grondig met water en zeep. Staak het gebruik indien een dergelijke reactie optreedt.

Gebruiksaanwijzing:

.Neem, voorafgaand aan de tandpreparatie of -extractie, een primaire afdruk met
siliconen, alginaten of thermoplastisch materiaal. Om bulk te verkrijgen voor latere
afwerking van de tijdelijke restauratie kunnen de interdentale gingivale overschrijdingen
van de afdruk worden gesneden. In molaire gebieden met afwezige tanden zou het
snijden in de interproximale gebieden een richel moeten creéren voor pontic-contact
tussen de geprepareerde tanden.

. Voer de nodige extracties uit en prepareer de aangrenzende tanden.

.Droog de geprepareerde abutments. Indien gewenst kunnen de geprepareerde
abutments en het weefsel worden voorzien van een dunne laag vaseline voor
eenvoudigere scheiding.

. Blaas de afdruk droog en breng de Alpha-Crown® aan in de afdruk of matrixvulling vanaf
onder (occlusaal oppervlak) naar boven (gingivaal). Houd de mengtip ondergedompeld
in het materiaal tijdens het doseren om luchtbellen te voorkomen.

. Plaats de met Alpha-Crown® gevulde afdruk of matrix binnen 45 seconden op de
geprepareerde tanden met een gelijkmatige druk en houd hem stevig op zijn plaats.

. Verwijder na ongeveer 1 minuut en 45 seconden tot 2 minuten en 15 seconden (na het
begin van het mengen) uit de mond. In deze fase is het materiaal elastisch en kan het
gemakkelijk zonder vervorming worden verwijderd.

. Alpha-Crown® wordt hard in 3 extra minuten. Voor een kortere hardingstijd kan het
materiaal 30 seconden in een kop heet water (50 °C) worden geplaatst.

. Verwijder het materiaal van de afdruk of matrix. De zuurstofremmende smeerlaag kan

gemakkelijk worden verwijderd door deze weg te vegen met alcohol.

Indien bijsnijden noodzakelijk is, kunnen de noodmaterialen worden bijgevormd met

langzame acrylboortjes en schijven. Pas de occlusie en embrasures in de mond aan met

snelafwerkende diamantboortjes. Polijst met conventionele materialen.

10.Cementeer de afgewerkte tijdelijke restauratie met Alpha-TCEM™ NE tijdelijk cement.
Repareren van tijdelijke restauraties:

Holtes of kleine marges aanvullen:

1. Spoel en droog de tijdelijke restauratie.

2. Ruw het te repareren oppervlak op met een diamantboortje.

3. Verwijder alle oppervlaktestof en neem af met alcohol.

4. Breng bonding adhesief aan volgens de instructie van de fabrikant.

5. Breng een bijpassende tint Alpha-Flow® lichtuithardend vioeibaar composiet aan op de
reparatie en hard met licht uit volgens de instructies.

6. Werk af en pas indien nodig aan.

Fractuur:

1. Herhaal stap 1 -4 hierboven.

2. Breng een vers mengsel Alpha-Crown® op alle opperviakken aan.

3. Houd 2 minuten en 30 seconden samen.

4. Wacht 5 minuten en 30 seconden véér het bijsnijden of verwijderen van overtollig
materiaal.

Opslag:

« Koeling wordt aanbevolen. De aanbevolen opslagomstandigheden omvatten een
temperatuur tussen 2 °C en 27 °C. Het product moet voor gebruik op kamertemperatuur
(23 °C) worden gebracht. Niet invriezen. Op de buitenste verpakking is de uiterste
gebruiksdatum aangegeven.

« De houder goed gesloten houden wanneer de producten nietin gebruik zijn.
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*Vita is een geregistreerd handelsmerk van VITAAZAHNFABRIK H. Rauter GmbH & Co.
KG Duitsland



